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КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОРТОГОНАЛЬНОГО 

ТОЧІННЯ ЖАРОМІЦНОГО НІКЕЛЕВОГО СПЛАВУ 
 

Жароміцні нікелеві сплави володіють цілим рядом властивостей, 

що дозволяє вироби з них у важких умовах роботи в 

енергомашинобудуванні, енергетиці, авіації та інших галузях [1, 2]. 
Вважаючи на високу вартість виробів, яка ще того постійно 

зростає, виникає необхідність у проведенні різних видів комп’ютерного 
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моделювання, що стосуються таких сплавів. Це дозволяє суттєвим 

чином економити час на проведенні натурних експериментів та 

випробувань [3, 4].  
Проводили комп’ютерне моделювання механічної обробки Ni-Co 

сплавів в пакетах Deform (2D, 3D) та Abaqus. 
Для завдання характеристик сплавів використовували, як данні 

отримані з довідникової літературі, так і данні отримати на розривних 

машинах за стандартними методиками. 
Отримані характеристики можуть бути описані за допомогою 

рівняння Джонсона-Кука (яке є по суті еластов’язкопластичним 

законом стану матеріалу при великих деформаціях) та враховує 

адіабатичні зсувні явища, які викликані значними градієнтами 

температур та великими пластичними деформаціями. 
Як приклад на рис. 1. проілюстровано графічну візуалізацію 

результатів комп’ютерного моделювання механічної обробки Ni-Co 

сплаву, що зробленої в пакеті Abaqus. Як видно з рисунка зовнішній 

вигляд стружки, що утворилась під час експериментальних досліджень 

збігає з комп’ютерним моделюванням. 
 

 
Рис. 1. Комп’ютерне моделювання деформації стружки (візуалізація 

комп’ютерного моделювання в програмі Abaqus). 
Також результати реологічного моделювання отримано значення 

напружень за фон Мізесом в різних частинах виробу, що моделюється. 
Використовуючи даний пакет з’являється можливість для 

проведення моделювання для репрезентативних об’ємів матеріалу, як 

для 2D, так і для 3D умов.  
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